
ID 吸着材 粒径 組成等 pH
濾過

○：有り
吸着材
重量

溶液量
V[ml]

振盪(1)
時間

Cs
[ppm]

Sr(2)
[ppm]

I(3)
[ppm]

I吸着率
[％]

Kd(I)

007 合成ジャロサイト
イオン交
換水＋

5.03 ○ 0.1 10 24 0.1 0.00 -2.1E+01

008 合成ジャロサイト
イオン交
換水＋

5.23 ○ 0.1 10 24 1.4 4.83 5.1E+00

009 合成ジャロサイト
イオン交
換水＋

5.37 ○ 0.1 10 24 10.1 0.67 6.7E-01

016 合成シュベルトマナイト
イオン交
換水＋

5.03 ○ 0.1 10 24 0.1 0.00 0.0E+00

017 合成シュベルトマナイト
イオン交
換水＋

5.23 ○ 0.1 10 24 1.4 0.00 0.0E+00

018 合成シュベルトマナイト
イオン交
換水＋

5.37 ○ 0.1 10 24 10.1 0.00 0.0E+00

025 マグネタイト・ヘマタイト混合物
イオン交
換水＋

5.03 ○ 0.1 10 24 0.1 0.00 0.0E+00

026 マグネタイト・ヘマタイト混合物
イオン交
換水＋

5.23 ○ 0.1 10 24 1.4 52.45 1.1E+02

027 マグネタイト・ヘマタイト混合物
イオン交
換水＋

5.37 ○ 0.1 10 24 10.1 15.26 1.8E+01

034 レピドクロサイト付着人工ゼオライト
イオン交
換水＋

5.03 ○ 0.1 10 24 0.1 0.00 0.0E+00

035 レピドクロサイト付着人工ゼオライト
イオン交
換水＋

5.23 ○ 0.1 10 24 1.4 0.00 0.0E+00

036 レピドクロサイト付着人工ゼオライト
イオン交
換水＋

5.37 ○ 0.1 10 24 10.1 0.00 0.0E+00

052 ゼオライト（仁木産）
イオン交
換水＋

5.03 ○ 0.1 10 24 0.1 0.00 0.0E+00

053 ゼオライト（仁木産）
イオン交
換水＋

5.23 ○ 0.1 10 24 1.4 15.46 1.8E+01

054 ゼオライト（仁木産）
イオン交
換水＋

5.37 ○ 0.1 10 24 10.1 2.37 2.4E+00

水溶液 溶液に添加したイオンの濃度


	Ｉ吸着その他

